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RESUMEN

La disminución de las reservas de combustibles fósiles y el deterioro del medio
ambiente ha obligado a la búsqueda de nuevas alternativas dentro de las cuales la
biomasa lignocelulósica (BCL) constituye una fuente segura e inagotable como base de
la industria del futuro bajo el concepto de biorefinería. La BLC posee una estructura
muy compleja donde sus componentes  se encuentran fuertemente entrelazados por lo
que su separación requiere varias etapas consumidoras de reactivos químicos y energía.
Dentro de las nuevas tecnologías para la conversión de la BLC en productos de alto
valor agregado se encuentra las microondas.
El objetivo de este trabajo ha sido explorar la influencia del tratamiento con microondas
sobre la hidrólisis alcalina del bagazo para obtener pulpa de celulosa. El material de
partida es bagazo prehidrolizado que se trata con diferentes concentraciones de
hidróxido de sodio (14, 17, 20%) y tiempos de exposición a microondas (15, 30, 45
minutos). Se mantiene constante temperatura (88ºC), tamaño de partículas, relación
sólido-líquido y potencia de microondas. Se caracteriza la fase sólida mediante
composición química y la fase líquida por el contenido de azúcares totales y
recuperación de lignina. El valor más alto de celulosa 83,2% se obtiene con 20% de
hidróxido de sodio, 30 minutos de exposición a microondas y 88 ºC, el cual es
comparable con los resultados obtenidos por métodos tradicionales a 160 ºC.
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ABSTRACT

The decrease of the fossil fuels stocks and environment deterioration have required the
searching of renewable sources, among them, the lignocellulose biomass (LCB)
constitutes a safe and inexhaustible alternative as the base for the future industry
according to the modern concept of biorefinery.  The LCB has a very complex structure
where their components are strongly bonded, that is why their separation requires
several stages of the consumption of chemical and energy.  The microwave is one of the
new technologies used for the conversion of the LCB into products of high added value.
The objective of this paper has been to explore the influence of the treatment with
microwaves on the hydrolyzed bagasse in order to get cellulose pulp. This material is
treated with different concentrations of sodium hydroxide (14, 17 and 20 %) and
microwaves exposure times (15, 30 and 45 minutes). The temperature (88 ºC), the
particle size, the solid to liquid ratio and the microwaves power are kept constants. The
solid phase is characterized by means of its chemical composition, while the liquid
phase is characterized by means of the contents of total sugars. The higher value of
cellulose content (83.2 %) is obtained with 20 % of sodium hydroxide at 30 minutes of
microwave exposition and 88 ºC, which is comparable with the results obtained by the
traditional pulping method at 160 ºC.

Key words: bagasse, microwave, cellulose, lignin, total sugars

1. INTRODUCCIÓN

Las microondas son radiaciones electromagnéticas con un rango de frecuencias desde
300 hasta 300 GHz, con longitudes de onda de 1m  a 1 mm Asikkala, (2008). La energía
de las microondas es tan baja que solamente induce la rotación molecular. Las
microondas no tienen efecto sobre los enlaces moleculares o nubes electrónicas como es
el caso de las radiaciones  electromagnéticas infrarrojas (IR) o de la región visible. La
frecuencia utilizada en aplicaciones de calentamiento es generalmente 2 450 MHz y
para aplicaciones industriales 915 MHz.
En las últimas décadas, se han desarrollado reactores de microondas especialmente para
la química donde se puede ajustar y medir con precisión la presión, la temperatura y la
potencia de calentamiento, por lo que los tratamientos con microondas han  alcanzado
un auge cada vez mayor Deshayes (1999); Larhed, (2002); Leadbeater (2006); Zhang
(2010).
Se ha demostrado que las microondas aceleran las velocidades de reacción, e
incrementan la  selectividad y los rendimientos. Pero en muchas ocasiones es difícil
explicar cómo se produce este efecto ya que depende del caso particular. Perreux
(2001); Kuhnert (2002); Garbacia (2003); De la Hoz (2005). Una de las hipótesis que
mejor lo describe es que durante los procesos convencionales el calentamiento se
produce por transferencia de calor. Los tratamientos con microondas permiten reducir el
consumo de energía porque los dipolos poseen tiempos de relajación grandes por lo que
no tienen tiempo para orientarse y por tanto un cambio rápido del campo eléctrico
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produce calor debido a que los dipolos se golpean entre sí cuando algunos se relajan y
otros se excitan, esto se ilustra en la figura 1.

Figura 1. Esquema del calentamiento convencional y el tratamiento con microondas.

En el 2011, Chen y colaboradores reportaron  que tratando el  bagazo de caña de azúcar
con microondas y temperaturas entre 170-190ºC durante 5 y 10 minutos se puede lograr
un material adecuado para la hidrólisis enzimática posterior, ya que se rompe la
estructura cristalina de la celulosa, además cuando se añade ácido sulfúrico se remueven
alrededor del 95 % de las hemicelulosas presentes en el bagazo. Resultados similares se
reportan para diferentes materias primas: switchgrass por Keshwani (2007); bagazo de
sorgo dulce por Bészedes (2011), y en pseudotallo de plátano por Chittibabu (2011).
Un trabajo de Ding (2012) que tuvo como objetivo el uso de la cáscara de coco para la
obtención de azúcares fermentables,  reporta los resultados comparativos de
procedimientos convencionales y con microondas. Los resultados demuestran que
utilizando microondas en medio alcalino se obtiene un alto rendimiento de azúcares
fermentables después del proceso de sacarificación enzimática. Las imágenes de
microscopía  muestran que durante el tratamiento con microondas se rompe la estructura
del material, aumenta el área superficial interna y desaparece la estructura de la lignina,
todo esto conduce a que las enzimas tengan mayor acceso al material y aumente el
contenido final de azúcares reductores.
Otro trabajo publicado por Segneanu y col (2011), en el cual se realizó un
pretratamiento ácido combinado con irradiación por microonda a tres tipos de madera
para demostrar que disminuyen los tiempos de reacción y que se mantiene un
calentamiento uniforme en la mezcla de reacción. Los mejores rendimientos de azúcares
(expresados como glucosa libre después de la hidrólisis) fueron obtenidos realizando el
pretratamiento con microonda a las maderas suaves y hierbas a 140ºC por 30 min y una
concentración de H2SO4 de 0.82%,  lo que demuestra que no es necesario utilizar altas
concentraciones de ácido ni altas temperaturas. Las maderas suaves y otras plantas son
más fáciles de hidrolizar que las duras.
El colectivo de autores no encontró ninguna referencia en la que se estudiara el
tratamiento con microondas durante la hidrólisis alcalina del material lignocelulósico
con el fin de obtener pulpa de celulosa, por tanto el objetivo de este trabajo es explorar
la influencia del tratamiento con microondas sobre la hidrólisis alcalina del bagazo para
obtener pulpa de celulosa con propiedades apropiadas para obtener derivados.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

El material de partida fue bagazo de caña de azúcar con 15 días de almacenamiento,
proveniente de la Empresa Azucarera ¨Manuel Fajardo¨ de Mayabeque, que se
caracterizó  previamente y se desmeduló en suspensión. Posteriormente se realizó
prehidrólisis acuosa en un digestor rotatorio de 18 L de capacidad a 180ºC durante 1h.
En el primer bloque de experimentos, el material se trató con diferentes concentraciones
de hidróxido de sodio (14, 17, 20 %) y tiempos de exposición a microondas (15, 30, 45
minutos). Se mantuvo constante la temperatura (88ºC), tamaño de partículas, relación
sólido-líquido (1:10) y potencia de microondas (900 W). En el segundo bloque de
experimentos se varió el tamaño de partículas y la potencia de microondas.
Los experimentos se realizaron por duplicado utilizando el equipamiento que se muestra
en la figura 2. La mezcla reaccionante, preparada en un balón, se introduce en el horno
de microondas que está equipado con control externo de temperatura y potencia. En la
literatura, Segneanu (2011); Chen (2011) se reportan temperaturas superiores entre 120-
190ºC a tiempos de exposición entre 5 y 30 minutos. En este estudio se trabajó con
temperaturas por debajo de las deseadas por limitaciones del equipo por lo que se
ensayó con tiempos de exposición mayores a los reportados.

Figura 2. Esquema del equipamiento utilizado durante los experimentos

La fase sólida se caracterizó mediante composición de celulosa (Norma TAPPI) y la
fase líquida por el contenido de azúcares totales según el método del ácido
dinitrosalicílico (Miller, 1959).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se muestra la composición del bagazo desmedulado y prehidrolizado usado
durante la investigación.

Tabla 1. Composición de la materia prima

Respuestas
(%)

Bagazo
desmedulado en

suspensión

Bagazo
desmedulado y
prehidrolizado

Normas

Pentosas 27,1 10,9
Norma TAPPI Standard T
223 os-71

Cenizas 1,9 1,2
Norma TAPPI Standard T
15 os-58

Celulosa 42,9 63,4
Norma TAPPI Standard T
17 wd-70 Cellulose in wood

Lignina 21,4 24,6
Norma TAPPI Standard T
222 om-88
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Lo más significativo de estas características es que el contenido de pentosas en el
bagazo prehidrolizado es superior a lo reportado en la literatura por Fernández (1986) y
obtenido por García (2013) después de la prehidrólisis acuosa. Esto se pudiera explicar
por el poco tiempo de almacenamiento del bagazo, por lo que para extraer mayor
porciento de pentosas se deben usar condiciones experimentales más drásticas, como
pudiera ser añadir en la prehidrólisis bajas concentraciones de ácidos minerales, que
según Chen (2011) al añadir 0,8 % de ácido sulfúrico disminuye hasta un 95 % el
contenido de hemicelulosas. Otra de las posibilidades es aumentar la temperatura de la
prehidrólisis hasta 180ºC como se ensayó en este trabajo, ya que con 170ºC, que es la
temperatura reportada para el bagazo, García (2013), los porcientos de pentosanos son
superiores a 15. En la tabla 2 se reportan los resultados obtenidos en los experimentos
realizados.

Tabla 2. Resultados obtenidos durante la hidrólisis alcalina asistida con microondas

Experimento % NaOH
Tiempo

(minutos)
% Celulosa

Azúcares
totales (g/L)

1 14 15 80,0 4,3
2 14 30 79,3 4,8
3 14 45 82,5 4,9
4 17 15 79,6 4,3
5 17 30 79,6 4,7
6 17 45 81,1 4,6
7 20 15 78,5 4,3
8 20 30 83,2 4,8
9 20 45 78,1 5,5

10 (No MW) 20 45 61,2 2,8

En este estudio preliminar se explora la influencia de las microondas sobre la hidrólisis
alcalina del bagazo, reportándose los resultados iniciales obtenidos con el equipamiento
disponible.
Según Sundquist, 2010 los procesos de hidrólisis de diferentes materiales
lignocelulósicos para obtener pulpa de celulosa son altos consumidores de energía y
reactivos químicos,  por lo que se están investigando procesos menos energéticos y más
amigables con el medio ambiente, como son los procesos organosolv y de explosión con
vapor. En la introducción el autor hace referencia a que hasta el momento no se había
hablado en la literatura sobre el uso de la microondas en la obtención de pulpa de
celulosa, por lo que si los resultados de este trabajo son satisfactorios podría ser una
nueva herramienta para disminuir el consumo de energía durante la obtención de pulpa.
Los resultados obtenidos (porcientos de celulosa tabla II)  demuestran que la utilización
de microondas permite disminuir el consumo de energía ya que comparando los
experimentos 9 y 10, en los que solo se varía la irradiación con microondas, se puede
observar la diferencia notable en cuanto a porciento de celulosa. Los valores de celulosa
en los experimentos donde se utiliza irradiación son comparables con los obtenidos por
Fernández (1986) para obtener pulpa papelera de bagazo con temperaturas superiores
(160ºC). Lo obtenido coincide con lo reportado por Ding (2012) para el pretratamiento
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alcalino de cáscara de coco, aunque los objetivos de los trabajos son diferentes tienen en
común eliminar la lignina presente para dejar la celulosa lo más pura posible.
Los autores suponen que el tratamiento alcalino asistido por microondas produce un
mejor hinchamiento de la biomasa, lo que conduce a un aumento del área superficial,
una separación de las uniones estructurales entre la lignina y los carbohidratos y una
ruptura de la estructura de la lignina.
Los mejores resultados se obtienen con 20% de hidróxido de sodio, 30 minutos de
exposición a las microondas y 88 ºC de temperatura, donde el valor de celulosa es de
83,2%. La data indica que a valores superiores a 30 minutos de exposición a
microondas comienza a degradarse la celulosa y esto se induce porque aumenta el
contenido de azúcares reductores en el licor residual, por lo que para obtener pulpa de
celulosa los tiempos de exposición no deben ser superiores a 30 minutos.
En la figura 3 se observa que variaciones en el tamaño de partículas (se ensayó con
bagazo molido y sin moler) no influyen en el porciento de celulosa del producto
obtenido. De manera similar ocurrió con las variaciones en la potencia de las
microondas a 900 y 2450 W, donde no se encontraron diferencias significativas en los
valores de celulosa obtenidos.
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Figura 3. Relación entre los porcientos de Celulosa y reactivo químico a diferentes tamaño de
partículas, manteniendo la potencia a 900 W

4. CONCLUSIONES

• Se demuestra que con el uso de las microondas se puede disminuir el consumo de
energía durante la hidrólisis alcalina del bagazo de la caña de azúcar, ya que a
iguales condiciones experimentales, donde solo se modifica la irradiación con
microondas los porcientos de celulosa varían en 18 unidades.

• El porciento de celulosa mayor se obtiene con 20 % de NaOH, tiempo de
exposición a microondas de 30 minutos y 88ºC. Estos resultados son comparables
cualitativamente con los obtenidos mediante pulpeo químico a 160 ºC e igual
porciento de reactivos químicos y tiempo.
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